
◎㈱瑞山建材　神戸市測定結果

浸透水

検査項目 単位 基準  
※ R5.5.23 R6.1.23

砒素 mg/L 0.01 <0.001 <0.001

生物化学的酸素要求量 mg/L 20 2 2

※　廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた安定型最終処分場の水質基準


